
درخواست کننده: محسن معینی پویا 
آدرس شرکت: تهران،جاده قمصر،بعد از باسکول محمد،پلاک  1 

نام نمونه: ذغال پسته  -نمونه  2

از 2 1 شماره صفحه: نمونه گیري توسط مشتري انجام شده است   رطوبت: %41 25C :دما شرایط محیطی

شماره پیگیری 24431-2
تاریخ ارائه گزارش 1404/09/10

شماره ویرایش 0
پیوست

تاریخ دریافت نمونه 1404/09/05
تاریخ تایید انجام  1404/09/05

شماره نامه مشتری
تاریخ نامه مشتری

آنالیز:

نتایج آزمون به شرح جدول زیر می باشد.

نتیجه واحد استاندارد آزمون آزمون
84.4 درصد ASTM D 3172-13(2021) CFixed

11.4 درصد ASTM D 3175-20 مواد فرار
1.1 درصد ASTM D 3173-17 رطوبت
4.2 درصد ASTM D 3174-12(2018) خاکستر

0.003 درصد ASTM D 5016-16 گوگرد
به دلیل اینکه  مقدار گوگرد درمقدار مواد فرار و یا خاکستر لحاظ شده است در محاسبه میزان کربن ثابت به حساب نمی آید. -

مدیر  آزمایشگاه شیمی

نعيمه صانعي پور



درخواست کننده: محسن معینی پویا 
آدرس شرکت: تهران،جاده قمصر،بعد از باسکول محمد،پلاک  1 

نام نمونه: ذغال پسته  -نمونه  2

از 2 2 شماره صفحه: نمونه گیري توسط مشتري انجام شده است   رطوبت: دما: شرایط محیطی

شماره پیگیری 24431-2
تاریخ ارائه گزارش 1404/09/11

شماره ویرایش 0
پیوست

تاریخ دریافت نمونه 1404/09/05
تاریخ تایید انجام  1404/09/05

شماره نامه مشتری
تاریخ نامه مشتری

مدیر  آزمایشگاه شیمی

نعيمه صانعي پور


